Geysira

Antares Wolet Era
Foss Vatn Jokull Elfur
Nutzschicht 100% unbehandelte Island-Wolle 100% unbehandelte Schurwolle
Herstellungsverfahren Tufting Tufting Webware Webware Tufting Tufting Tufting
Trégergewebe Jute/Baumwolle Jute/Baumwolle Jute-Baumwolle Jute-Baumwolle Jute/Baumwolle
Verklebung Naturlatex
Ruckengewebe Baumwolle Baumwolle Jute Jute
verwendete Farben naturgefarbt naturgefarbt naturgefarbt naturgefarbt izﬁgr;?x?gsshiﬁs (_Zil;zr)' naturgefarbt
Warmedurchlasswiderstand 0,120 gm K/W 0,120 gm K/W 0,120 gm K/W 0,100 gm K/W 0,120 gm K/W 0,110 gm K/W 0,120 gm K/W
Kett- und Schussfaden - - Viskose Viskose/PP/PES - - -
Polhdhe (Nutzschicht) ca. 4,0 mm ca. 6,0 mm ca. 3,0 mm ca. 3,0 mm ca. 4,0 mm ca. 9,0 mm ca. 5,0 mm
Gesamthohe ca. 7,0 mm ca. 9,0 mm ca.50mm ca.5,0mm ca. 7,0 mm ca.10,5 mm ca. 6,5 mm
Poleinsatzgewicht / m? ca.1.250¢g ca.1.350 g ca. 900 g ca. 900 g ca. 8509 ca.1.4009 ca. 1.000 g
Gesamtgewicht / m2 ca. 2.650 g ca. 2.750 g ca.2.300 g ca. 2.200 g ca.2.250¢g ca. 2.500 g ca.2.250g
Teilung 5/32 loop 1/8 cut uni Flachgewebe Flachgewebe 5/32 loop 1/8 cut 5/32 loop
Noppenzahl / m? (Faserreihen) ca. 95.000 ca. 125.000 ca. 950 per Ifm ca. 900 per Ifm ca. 91.000 ca. 160.000 ca. 80.000
Standardbreite in cm 400 400
Standardrollenlange 25 Ifm
Brennverhalten (Cft-s1) schwer entflammbar fiir Objektbereich
Antistatisch ja, da natirliche Rohstoffe
Zusatznutzen Fulsbt)_lfirzr;;eeizung, FUBbOﬁig;iizung’ Fsliﬁsﬁgﬁ;hﬁz:gg gﬁ:ﬁgﬁ:'hﬁé::% FuBbodenheizung Fquﬁs;;zizung’ FuRRbodenheizung
Qualitatseinstufungen 23/32 23/32 32 32 22+/31 23132 22+ /31
Komfortklasse LC-3 hoch LC-3 hoch LC-2 gut LC-2 gut LC-2 gut LC-5 prestige LC-2 gut
. . ) ; dunkelgrau, ) hellbeige, blau, gelb, . .

verfugbare Farben welﬁ, mittelgrau, weil3, mittelgrau, mittelgrau, schwarz-bf_slge, ocker, terracotta, rot, | schlamm, natur, blau,| weiss, beige, natur,

ellbraun hellbraun schwarz, hellbraun braun-beige gruen, hellbraun, grau braun, grau

hellgrau, dunkelgrau

Mottenschutzausristung

NEIN - bei bedarf bitte Mittel anfragen




